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Metodologia de ensefianza:
(comprende una descripcion de las horas dedicadas por el esiudiar
presenciales de clase practica, tedrico , laboratorio, consuita, elc.- v
estudiante)

e Horas clase (tedrico): 16
e Horas clase (resolucion de sjercicios): 2
e  Horas clase (laboratorio): 0
e Horas consulta: 4 (opcionales)
e  Horas evaluacion: 2
o  Subtotal horas presencizles: 20

e Horas estudio: 16
e Horas resolucion ejercicios/practicos: 4
e  Horas proyecto final/monografia: 0
o Total de horas de dedicacion del estudiante: 40

Forma de evaluacion: prueba escrita

Temario:

1) introduccion

2) Curva de crecimiento de dafio/fisura

3) Ensayos no Destructivos (Nondestructive Testing,
definicion de intervalos de inspeccion
4) Confiabilidad en NDT

5)  Revision de comportamiento frégil y comportamiento dictl en

6) Principios Basicos de Mecanica de ia Fraciura Lineal Elastic

7) Determinacion de propiedades en régimen de LEFM

8) Ejemplos de célculo de LEFM

9) Alcances y limitaciones de LEFM en aplicaciones industriaies

10) Introduccién a la Mecanica de la Fractura Elasto-Plastica (Elast

11) Introduccion al mecanismo de falla por colapso piéstico

12) Mecanismos de crecimiento subcritico de fisuras: fatiga y fra

13) Diagrama de Evaluacién de Falla (Failure Assessment Diagram,
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Bibliografia:

{tiulo del libro-nombra del sutor-editorial-ISBN-facha de edicion)

[11 Fracture Machanics - Fundementals and Applications, Anderson, T. L., CRC Press, Third Edition, 2005.
{71 The Practical Use of Fracture Mechanics, Broek, David, Kluwer Academic Publisher, 1988.

131 NDE Reliability Data Analysis in Matals Handbook, Vol 17, Alan P. Berens, ASM, Sth Ed., 1989.

Papers:

{11 Christing Miifler, Matt Golis and Tom Taylor, Basic Ideas of the American-European Workshops 1997 in Berlin
and 1999 in Boulder, 150 World Conference on Nondestructive Testing, Roma, ltaly, 15-21 Oct., 2000.

12] Guidefines or Inferpretation of Published Data on Probability of Detection for Nondestructive Testing, C.A.
Harding and G.R. Hugo, Defence Science and Techniology Organisation, 2011,
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